
ปริมาณยางธรรมชาติในสตอก ป 2545-2553 
 

หนวย: พันตัน
ประเทศ 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

ไทย 199 204 234 206 252 230 252 294 227
มาเลเซีย 136 163 195 164 188 153 156 161 142
จีน 0 145 91 21 75 91 69 142 67
ญี่ปุน 65 73 58 49 60 20 48 39 35
อินเดีย 152 123 123 115 141 191 208 270 304
ที่มา : IRSG, July - September 2011                 
Update : 22/09/2554   
 


